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楔块B RBM8.20.4-14

19.3.20.0804140

曹金山 45# 
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其余：
6.3

技术要求：
1.调质处理：217-255HB;
2.锐边倒角C0.2-C0.3,去飞边毛刺。
3.未注公差按GB/T1804-m.
4.表面发黑；


